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Montarea tiglelor
TeXtura

Distanta maxima de sipcuirein
functie de inclinatia acoperisului:

>20°-25° =31cm

>25°-30°=32cm

Distanta de la streasina 30 cm (constanta)

Pregatirea
Latuirea sipcilor se face in functie de inclinatia acoperisului. Datorita ciocurilor
de prindere (foarte practice), tiglele Bramac sunt usor de montat pe sipci.

1-Tigla 1/1
2-Tigla1/2
3-Tigla de aerisire

(minim 1 buc /10 m?)
4 -Tigla de coama
5-Tigla lateral stanga 1/1
6 —Tigla lateral dreapta 1/1

|

Atentie: Tiglele TeXtura se
monteaza cu un decalaj de 15 cm.

Montajul

Montajul tiglelor se face de la dreapta la stanga si de la streasina la coama
(de jos in sus). Montajul tiglelor se face decalat, cu ajutorul tiglelor 1/2, la
fel canimaginea de mai sus.
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imbinare perfecta
Tiglele Bramac se potrivesc perfect cu intregul sistem de accesorii Bramac,
astfel incat sunt usor sirapid de montat.
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Streasina
5 Laterale

Multiplu de 30cm (15cm) - 8cm
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Sensul de montare
..__l.

} 90 cm - 3 randuri de tigld

Pregatirea
Trasarea si unghiul de cddere sunt bazele unui montaj ireprosabil, atat din
punct de vedere estetic, cat si tehnic.

Laterala

Streasina

Perimetrul acoperisului trebuie intotdeauna asigurat
Ca masura de siguranta, tiglele laterale, tiglele de coama, tiglele de la streasing,
de la coama si tiglele din zona doliei trebuie prinse in cuie de sipcile suport.

Sistem parazapada
Serecomanda folosirea consolelor parazapada Bramac.

Sistem coama
Pentru montajul ventilat al coamei se recomanda utilizarea suportilor
sipca coama si a benzilor de coama (ex. Figaroll Plus).

Sistem ventilare streasina
Pentru montajul ventilat si protejat al stresinii, se recomanda utilizarea
benzilor aerisire protectie streasina.

Foliaimpermeabila

Reprezinta o alternativa simpla si avantajoasa de inlocui re a asterelii.
Este recomandata utilizarea foliillor Bramac la orice tip de acoperis,
rece sau cald, mansardat sau nemansardat.

Pentru informatii complete de montaj, va rugam
consultati Manualul Tehnic Bramac.
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Instructiuni de mentenanta pentru
acoperisuridin tigla de beton

Urmatoarele cerinte privind activitatile de intretinere se adreseaza

lucrarilor executate cu tigla de beton comercializata de catre

SC BMI Romania Sisteme de Invelitori SRL.

SC BMI Romania Sisteme de Invelitori SRL, in continuare BMI Romania, recomanda echipelor care
asigura mentenanta sau firmelor care presteaza servicii de mentenanta sa verifice periodic, minim de
doua ori pe an, inainte si dupa sezonul rece, acoperisurile realizate cu tigla de beton marca Bramac.

Materialele necesare activitatilor curente de intretinere a suprafetelor acoperite cu tigla de beton revin
in sarcina proprietarului cladirii.

Activitatile de mentenanta periodica constauin:

0

Partea

Verificarea acoperisului din exterior

Suprafata invelitorii se va verifica vizual din exterior in vederea depistarii eventualelor bucati de tigla
deplasate pe alocuri. Aceasta verificare se poate face de la sol, fara a avea neaparat acces pe acoperis.

Verificarea mai amanuntita a invelitorii se efectueaza odata cu accesul pe suprafata acoperisului, astfel
incat sa se poata vizualiza tiglele care prezinta eventuale deteriorari mecanice, fisuri sau bucati rupte de
material. Tiglele avariate trebuie sa fie inlocuite punctual, cat de repede posibil, pentru a evita aparitia

diverselor infiltratii.

Verificarea acoperisului din interior

Se recomanda verificarea din interior a podului sau a mansardei acoperisului pentru a identifica urmele

de scurgeri ale umezelii sau condensului in zona locativa.

Curatarea suprafetei acoperisului

Aceastd actiune va avea ca rezultat indepartarea
depunerilor (ex. muschi, licheni) si a murdariei de pe
suprafata invelitorii de tigla. Murdaria poate fi
indepartata foarte simplu, cu ajutorul curatatorului de
inalta presiune, acesta indepartand fara probleme
inclusiv. muschii si lichenii. Curatatorul de fnalta
presiune functioneaza cu apa caldd si este mai
eficient decat cel cu apa rece. De asemenea, se va
acorda o atentie deosebita curatarii pe timpul iernii a
aglomerarilor excesive de zapada sau a ghetii din
zonele de dirijare si scurgere a apelor pluviale.

Atentie!

BMI Romania nu recomanda utilizarea
de substante chimice pentru curatarea
suprafetei tiglelor. Daca doriti sa utilizati
substante speciale de curatare pentru
tigle de beton, va rugam sa va informati
la producatorii in cauza privind regulile
de aplicare a substantelor respective.
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Curatarea zonelor de drenaj
Aceasta curatare trebuie efectuata pentru a evita colmatarea cu frunze, namol sau alte resturi, care pot
bloca orificiile de evacuare sau pot impiedica in alt fel drenarea in timp util a apelor meteorice.

intretinerea accesoriilor de pe acoperis

Deteriorarea sau lipsa accesoriilor de pe acoperis (ex. benzi de coama, bureti de etansare a doliei sau
benzi adezive de racordare) poate cauza scurgeri, degradari sau coroziune, asadar, imbinarile sau fixarile
care sunt rupte sau distruse trebuie fie lipite sau etansate, fie inlocuite imediat.

Intretinerea suprafetelor

Daca stratul de vopsea aplicat pe tigla este crapat, zgariat sau decolorat, acesta trebuie reparat prin
revopsirea suprafetelor deteriorate. Acest proces se face tindnd cont de instructiunile producatorului,
inscrise pe cutia de vopsea.

Verificarea structurii sarpantei

Structura sarpantei trebuie verificata periodic, deoarece aceasta este parte integranta a acoperisului,
reprezentand structura acestuia. Pentru a asigura functionalitatea optima a sistemului de invelitoare,
structura de lemn a acoperisului trebuie sa fie uscata, fard urme de mucegai sau carii.

Verificarea strapungerilor

Verificati conexiunile, terminatiile si piesele incorporate. Inspectarea si curatarea ferestrelor de
mansarda si a altor elemente de iluminat este o etapa foarte importanta in procesul de mentenanta a
acoperisului. De asemenea, este importanta realizarea inspectiei anuale a dispozitivelor de siguranta (ex.
puncte de ancorare, parazapezi si alte partiincorporate, cum este cosul de fum).

A Atentie!

Este interzis accesul pe suprafata invelitorii in conditii de ploaie sau ninsoare sau daca acoperisul este
umed. Accesul pe acoperis trebuie realizat doar atunci cand suprafata este complet uscata si nu
prezinta risc de alunecare.

Pe acoperis trebuie sa se circule pe linia sipcilor suport, in zona de suprapunere orizontala a tiglelor, iar
incaltamintea sa fie una speciala cu o talpa cu aderenta adecvata pentru accesul pe invelitori de tigla.
Mentionam ca, pentru toate tipurile de lucrari pe acoperisuri, sunt valabile Normele de Tehnica a
Securitatii pentru lucrul laindltime, pe care va rugam sa le urmati.

Pentru un aspect estetic deosebit si pentru a prelungi durata de viatéa a acoperisurilor Bramac, este
esentiala aplicarea masurilor de intretinere si de curatare de cel putin doua ori pe an si, obligatoriu, inainte
de inceperea sezonului rece. in acest fel va veti bucura de avantajele acoperisului Bramac multi ani, chiar
pana la un secol.
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